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สรุปผลการทดลอง 
 

1. จากการตรวจหาชนิดและปริมาณของเช้ือราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
โดย blotter method พบเชื้อรา Fusarium sp. เปนปริมาณมากท่ีสุด คือ 20.67% และ 
Curvularia sp. 2.25%  

2. ปริมาตรและความเขมขนของสารเคลือบ PAM ท่ีเหมาะสมคือ ความเขมขน 1% ปริมาตร 2 
ml./เมล็ดพันธุขาว 25 กรัม 

3. การเคลือบเมล็ดพันธุขาวดวยน้ํามันหอมระเหยจากกานพลูท่ีความเขมขน 0.05% รวมกับ
สารเคลือบ PAM มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจรญิเติบโตของเช้ือราท้ัง 8 ชนิด ไดดี
ท่ีสุด 

4. ประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือราของการเคลือบดวยสารสกัดหยาบจากกานพลูและโปยกั๊ก
รวมกับสารเคลือบ PAM มีแนวโนมลดลงเม่ือระดับความเขมขนของสารสกัดเพิ่มข้ึน 

 


