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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ การปรับปรุงเม็ดซีโอไลทสังเคราะหจากเถาลอยลิกไนทเพื่อ
การกํ าจัดแคดเมียม

ผูเขียน นายไชยวัฒน   รงคสยามานนท

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม)

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร. ขจรศักด์ิ  โสภาจารีย

บทคัดยอ

ไดศึกษาการปรับปรุงเม็ดซโีอไลทสังเคราะหจากเถาลอยลิกไนท ทํ าการสังเคราะหซโีอ
ไลทจากเถาลอยลิกไนทจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลํ าปาง ดวยวิธไีฮโดรเทอรมอลโดยใชสภาวะ
การสังเคราะหที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ความดันบรรยากาศ ความเขมขนสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด 1.0 โมลาร เวลาในการสงัเคราะห 96 ช่ัวโมง ท ําใหไดซีโอไลท Na-P1 ประมาณ  54 % 
มีความสามารถในการแลกเปลีย่นไอออนบวก 2.49 มิลลิสมมูล/กรัม ซีโอไลทที่สังเคราะหไดถูกน ํา
ไปผลิตเปนเม็ดดวยวิธีทํ าแกรนูลเปยก แลวศึกษาผลของปริมาณสารชวยพรุนคือโพลีไวนิลแอล
กอฮอลล ที่ใสลงในอัตราสวนผสม 0 – 15% โดยนํ้ าหนัก ภายหลังการเผาไลสารชวยพรุนที่ 800 
องศาเซลเซียส 3 ช่ัวโมง ผลการศึกษาพบวา คาพื้นที่ผิวจํ าเพาะมีคาสูงขึ้นตามปริมาณสารชวยพรุนที่
ใสลงในสวนผสม ซึ่งมีแนวโนมเปนเชนเดียวกนักบัคาความสามารถในการแลกเปลีย่นไอออนบวก
โดยคาพื้นที่ผิวจํ าเพาะสูงสุดเทากับ 24 ตร.ม./ก. ท่ีอัตราสวนสารชวยพรุน 15% โดยนํ้ าหนัก ทั้งนี้
เนื่องจากภายหลังการเผาไลจะท ําใหเกิดรูพรุนขนาดใหญข้ึนภายใน ซึ่งมีสวนชวยเพิ่มความสามารถ
ในการเขาถงึของไอออนในสารละลายตัวกลางได และเมื่อท ําการทดลองศึกษาความสามารถในการ
กํ าจัดแคดเมียมแบบไมตอเน่ืองของเม็ดซีโอไลทพบวา ประสิทธิภาพในการก ําจัดสูงกวา 98% ใน
ทุกสูตรและทุกคาความเขมขนเริ่มตน สมดุลการดูดติดสามารถอธิบายไดโดยไอโซเทอมการดูดติด
แบบแลงเมียรและมีคาความสามารถในการดูดติดสูงสุดเทากับ 3.14     มก./ก. ซึ่งมีคาคอนขางตํ่ าเม่ือ
เทียบกับสารดูดซับอื่นๆ
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และเมื่อศึกษาความสามารถในการกํ าจัดแคดเมียมแบบตอเน่ืองทั้งแบบคอลัมนเด่ียวและ
อนุกรม ทํ าการศึกษาผลของอัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตร โดยที่อัตราภาระบรรทุกทาง            
ชลศาสตรมีคาเทากับ 3.75 และ5.63  ลบ.ม./(ตร.ม.-ชม.) ความเขมขนน้ํ าเขา 6.6 มก./ล. จะมคีวาม
สามารถในการกํ าจัดแคดเมียมเทากับ 0.27 และ 0.22 มก./ก. ตามล ําดับ ซ่ึงสรุปไดวาท่ีอัตราภาระ
บรรทุกทางชลศาสตรต่ํ าจะใหคาความสามารถในการกํ าจัดแคดเมียมสูงเน่ืองจากเวลาสัมผัส
ระหวางนํ้ าเสียกับสารดูดซับมีระยะเวลานานกวา นอกจากนี้ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเมื่ออีบีซี
ท ีสูงขึ้นจะท ําใหอัตราการใชซีโอไลทลดลง เเตเมื่ออีบีซีท ีสูงขึ้นไปถึงคาหนึ่งอัตราการใชซีโอไลท
จะไมเปลี่ยนเเปลงมากนัก ท ําใหไดอีบีซีท ีที่เหมาะสมเทากับ 3.39 นาที
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