
 
บทท่ี 4 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
 
4.1 การหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางความเขมขนของวัสดุประสานกับปริมาณเบนโทไนท 

สําหรับการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 

 
 จากการทดลองในการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวานโดยใชวัสดุประสาน (non-ionic 

polyacrylamide; PAM) ความเขมขน 3 ระดับ ไดแก 3, 5 และ 7 เปอรเซ็นต (มวล/ปริมาตร) กับ

ปริมาณเบนโทไนท 4 ระดับ คือ 2, 3, 4 และ 5 กิโลกรัมตอเมล็ดพันธุ 800 กรัม พบวาอัตราสวนท่ี
เหมาะสมของการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน คือการใชเบนโทไนทปริมาณ 3 กิโลกรัมรวมกับ
วัสดุประสานความเขมขน 7 เปอรเซ็นต (มวล/ปริมาตร) ซ่ึงจะทําใหเมล็ดพันธุขาวโพดหวานมี
รูปทรงท่ีดีข้ึนและวัสดุพอกสามารถปกปดผิวของเมล็ดไดอยางสม่ําเสมอ และเม่ือทําการคัดขนาดมี
ความสูญเสียของเมล็ดพอกนอยท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 สวนการพอกดวยเบนโทไนท 3 
กิโลกรัมกับ PAM ความเขมขน 3 และ 5 เปอรเซ็นต พบวาเกิดรอยแตกราวท่ัวท้ังเมล็ด ทําใหวัสดุ-
พอกหลุดออกไดงาย ในขณะท่ีเม่ือพอกดวยเบนโทไนท 2 กิโลกรัม จะเห็นวายังคงเห็นสวนของ
เปลือกเมล็ดอยู    เนื่องจากการพอกไมสามารถปกปดผิวเมล็ดไดอยางสนิท      สําหรับการพอก
เมล็ดพันธุดวยเบนโทไนท 4 และ 5 กิโลกรัมนั้นเปนปริมาณท่ีมากเกินไป ทําใหเกิดความส้ินเปลอืง
ของวัสดุพอก ซ่ึงไดแสดงในหัวขอท่ี 4.2  

ภาพท่ี 4.1  ลักษณะของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ผานการพอกดวยวัสดุประสานและเบนโทไนทระดับตางๆ 
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4.2 การเปล่ียนแปลงของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานหลังผานการพอก  
จากตารางท่ี 4.1 ทําการเปรียบเทียบน้ําหนักของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานซ่ึงผานการพอก

ดวยอัตราสวนตางๆ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยเมล็ดพันธุท่ี
พอกดวย PAM ความเขมขน 3 เปอรเซ็นตรวมกับเบนโทไนทปริมาณ 5 กิโลกรัมมีน้ําหนักเฉล่ีย
สูงสุดเทากับ  3.7  กิโลกรัม   ซ่ึงทําใหน้ําหนักเพิ่มข้ึนถึง 2.9 กิโลกรัมหรือคิดเปนสัดสวนระหวาง
เมล็ดพันธุกับวัสดุพอกเทากับ 1.0:4.6 (น้ําหนักตอน้ําหนัก) รองลงมาคือการพอกดวยเบนโทไนท 
5 กิโลกรัมกับ PAM ความเขมขน 5 และ 7 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักหลังพอกเพิ่มข้ึนจากกอนพอก
จํานวน 3 เทา เชนเดียวกับการพอกดวยเบนโทไนท 3 และ 4 กิโลกรัม พบวามีน้ําหนักเพิ่มข้ึนจาก
เดิม โดยมีอัตราสวนระหวางเมล็ดพันธุกับวัสดุพอกอยูในชวง 1.0 : 2.6 - 3.5 แตการพอกดวยเบน-
โทไนท 3 กิโลกรัมกับ PAM ความเขมขน 7 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักหลังพอกไมแตกตางกับการพอก
ดวยเบนโทไนทปริมาณ 2 กิโลกรัม จะเห็นวาเม่ือปริมาณของเบนโทไนทเพิ่มข้ึนจะทําใหน้ําหนัก
ของเมล็ดหลังพอกเพ่ิมข้ึนดวยและปริมาณของเบนโทไนทท่ีใชจริงหรือท่ีสามารถเกาะติดกับเมล็ด
ไดมีปริมาณเพียงคร่ึงหนึ่งของปริมาณท้ังหมด  
ตารางท่ี 4.1 คาเฉล่ียของน้ําหนักเมล็ดหลังพอกดวยวัสดุพอกท้ังหมด 12 กรรมวิธีและสัดสวน

ระหวางเมล็ดพันธุกับวัสดุพอก 

ปริมาณเบนโทไนท  
(กิโลกรัม) 

ความเขมขน PAM 
เปอรเซ็นต  

(น้ําหนัก/ปริมาตร) 

น้ําหนักเมล็ด
หลังพอก 

(กิโลกรัม) /1 

สัดสวนระหวางเมล็ด
พันธุกับวัสดพุอก 
(น้ําหนัก/น้ําหนัก) 
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3 
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     3.7 a 
     2.4 bc 
     2.4 b 

1.0:4.6 
1.0:3.0 
1.0:3.0 

CV. (%) 17.06 - 

LSD0.05 0.65 - 

 
หมายเหตุ: น้ําหนักเมล็ดกอนพอกเทากับ 0.8 กิโลกรัม, /1 คาเฉล่ียท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต  
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4.3 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 

จากการศึกษาผลของกรรมวิธีในการพอกท่ีมีตอคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน โดย
ทําการพอกเมล็ดพันธุดวยวัสดุประสานท่ีระดับความเขมขน 3, 5 และ 7 เปอรเซ็นต (น้ําหนักตอ
ปริมาตร) และเบนโทไนทปริมาณ 2, 3, 4 และ 5 กิโลกรัมตอเมล็ดพันธุ 800 กรัม และทําการเก็บ
รักษาเปนเวลา 0, 30, 60 และ 90 วัน ไดผลการศึกษาดังตอไปนี ้
 
 4.3.1 การเปล่ียนแปลงความชื้นเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 

 จากการศึกษาความช้ืนของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ผานการพอกดวยกรรมวิธีแตกตาง
กัน พบวา การใชเบนโทไนทในปริมาณ 2, 3, 4 และ 5 กิโลกรัม ใหผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ คือเม่ือปริมาณเบนโทไนทเพิ่มข้ึน จะมีผลทําใหความชื้นของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
เพิ่มข้ึน ขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของความเขมขนของ PAM นั้น จะสงผลใหความช้ืนของเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวานมีแนวโนมลดลง โดยเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีไมผานการพอก (ชุดควบคุม) มี
คาเฉล่ียของความช้ืนเมล็ดตํ่าท่ีสุด คือ 9.51 เปอรเซ็นต  ขณะท่ีเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีพอกดวย
เบนโทไนท 2 และ 3 กิโลกรัมรวมกับ PAM ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต มีความช้ืนเพิ่มข้ึนเปน 
11.34 และ 12.80 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เชนเดียวกับการพอกดวย PAM ความเขมขน 5 
เปอรเซ็นตรวมกับเบนโทไนทปริมาณ 2 และ 3 กิโลกรัม ท่ีทําใหความช้ืนของเมล็ดพันธุพอกมีคา
เทากับ 10.94 และ 12.57 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จะเห็นวามีความช้ืนของเมล็ดพันธุพอกลดลงอยาง
เห็นไดชัด ในขณะท่ีการใชเบนโทไนทปริมาณ 3 กิโลกรัม และความเขมขนของ PAM 7 

เปอรเซ็นต ความช้ืนของเมล็ดมีคาเทากับ 10.83 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับเม่ือใชเบนโทไนทปริมาณ 
5 กิโลกรัมรวมกับ PAM ความเขมขน 3 และ 7 เปอรเซ็นต พบวามีความช้ืนของเมล็ดพันธุพอกมี
คาเทากับ 10.39 และ 10.51 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม การพอกดวยกรรมวิธีท่ีกลาว
มานั้นคาความช้ืนของเมล็ดพันธุพอกก็มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4.2) 
ท้ังนี้การพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวานดวยเบนโทไนทในปริมาณสูงรวมกับวัสดุประสานท่ีความ
เขมขนตํ่า ทําใหความชื้นของเมล็ดพันธุสูงกวาเม่ือพอกดวยเบนโทไนทปริมาณนอยและวัสดุ-
ประสานความเขมขนสูง เนื่องจากสารละลายวัสดุประสานใชน้ําเปนตัวทําละลาย จากการ
เปล่ียนแปลงความช้ืนของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีเกิดข้ึนนั้น เนื่องมาจากเมล็ดพันธุมีคุณสมบัติท่ี
เรียกวา hygroscopic คือ สามารถรับหรือถายเทความช้ืนหรือน้ําใหกับบรรยากาศรอบๆ เมล็ด การ
รับและถายเทความช้ืนระหวางเมล็ดกับบรรยากาศรอบๆ จะเกิดข้ึนจนกวาจะถึงจุดสมดุล ถาแรงดัน
ไอน้ําภายในเมล็ดสูงกวาภายนอก น้ําก็จะระเหยออกมาจากเมล็ด แตถาแรงดันไอน้ําในเมล็ดตํ่ากวา
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ภายนอก เมล็ดก็จะดูดความชื้นจากบรรยากาศจนกวาจะถึงจุดสมดุล นั่นคือ แรงดันไอน้ําภายใน
เมล็ดเทากับแรงดันไอน้ําของบรรยากาศ ท่ีจุดสมดุลนี้เมล็ดจะมีความช้ืนคงท่ี (จวงจันทร, 2529) 

สวนระยะเวลาการเก็บรักษาพบวามีผลตอคาเฉลี่ยความช้ืนของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยความชื้นของเมล็ดพันธุจะเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนาน
ข้ึน กลาวคือ ในเดือนท่ีเร่ิมทําการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ทําการพอกแลวมีความชื้น
เมล็ดตํ่าสุด เทากับ 10.73 เปอรเซ็นต แตเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึนเปน 30, 60 และ 90 

วัน ทําใหความช้ืนของเมล็ดเพิ่มข้ึน มีคาเทากับ 11.24, 11.67 และ 11.93 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
จะเห็นไดวาความช้ืนของเมล็ดมีความสําคัญและมีบทบาทในการเก็บรักษาเมล็ด จากการทดลอง
ความช้ืนของเมล็ดมีการเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาท่ีทําการเก็บรักษาเมล็ด การเปล่ียนแปลงของ
ความช้ืนในเมล็ดอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการเปดภาชนะท่ีใชในการเก็บเมล็ดโดยไมมีการควบคุม
ความช้ืน หรือนําเมล็ดออกมาใชบอยและปดภาชนะท่ีเก็บไมสนิท ซ่ึงในระหวางทําการทดลองได
ทําการเปดภาชนะถึง 4 คร้ัง จึงทําใหเมล็ดมีโอกาสเส่ือมคุณภาพได (Stein et al., 1974) 
นอกจากนี้การเก็บรักษาภายในถุงพลาสติกใสชนิดธรรมดา พบวา มีการเจริญเติบโตของเช้ือรา
ภายในเมล็ดพันธุท่ีพอกแลว ซ่ึงอาจทําใหเมล็ดพันธุขาวโพดหวานเกิดการเส่ือมสภาพเร็วข้ึนและยัง
สงผลใหเปนการชวยเรงปฏิกิริยาทางชีวเคมีตางๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (ปุนและสมพร, 2541) 
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ตารางท่ี 4.2 เปอรเซ็นตความช้ืนของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีผานการพอกดวยกรรมวิธีตางๆ 

และเก็บรักษาไวเปนเวลา 90 วัน 
 

ความชื้นของเมล็ด (เปอรเซ็นต) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 
ปริมาณ 

เบนโทไนท 
(กิโลกรัม) 

ความเขมขน PAM 

(เปอรเซ็นต, 
น้ําหนัก/ปริมาตร) 0 30 60 90 

เฉล่ีย /1 

2 
3 
5 
7 

10.51 
10.52 
10.47 

11.09 
10.74 
10.62 

11.83 
11.22 
11.21 

11.94 
11.28 
11.30 

11.34bc 
10.94bc 
10.90bc 

3 
3 
5 
7 

12.53 
12.21 
10.13 

12.69 
12.66 
10.53 

12.95 
13.19 
11.23 

13.04 
13.21 
11.42 

12.80a 
12.57a 
10.83bc 

4 
3 
5 
7 

12.04 
12.28 
10.80 

12.57 
12.77 
11.10 

11.59 
12.91 
11.58 

12.83 
13.01 
11.63 

12.51a 
12.74a 
11.27bc 

5 
3 
5 
7 

  9.20 
10.42 
  9.59 

  9.88 
12.08 
10.56 

  9.97 
12.19 
10.77 

12.53 
12.38 
11.11 

10.39cd 
11.77ab 
10.51cd 

ชุดควบคุม   8.74   8.77 10.05 10.49   9.51d 

เฉล่ีย /2  10.73c 11.24bc 11.67ab 11.93a  
  

CV. = 12.59% LSD0.05 (กรรมวิธี) = 1.16 LSD0.05 (การเก็บรักษา) = 0.64 
 
/1  คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
/2  คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

4.3.2 การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 
 ผลการศึกษาความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานเม่ือผานการพอกดวยกรรมวิธีตางๆ 
พบวามีผลตอคาเฉล่ียเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คือ เม่ือทําการพอกเมล็ดพันธุดวยปริมาณเบนโทไนทและความเขมขนของ PAM เพิ่มข้ึน จะทําให
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คาเฉล่ียเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุลดลง โดยเมื่อใช PAM ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต แต
ปริมาณเบนโทไนทเพิ่มข้ึนเปน 2, 3 และ 4 กิโลกรัมตอเมล็ดพันธุ 800 กรัม ทําใหเปอรเซ็นตความ
งอกมีแนวโนมลดลง โดยมีคาเฉล่ียความงอกเทากับ 62, 41 และ 37 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเม่ือ
เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุท่ีไมไดพอก พบวาเมล็ดพันธุไมพอกนั้นใหคาเปอรเซ็นตความงอกสูงสุด
เทากับ 68 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 4.3) สําหรับในกรณีของการใช PAM ท่ีความเขมขนแตกตางกัน 
พบวา เม่ือพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวานดวยเบนโทไนทปริมาณ 2  กิโลกรัม และความเขมขนของ 
PAM เทากับ 3 และ 7 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตความงอกใหคาไมแตกตางกัน  เชนเดียวกับการใช
เบนโทไนท 4 กิโลกรัมรวมกับ PAM ความเขมขน 3 และ 7 เปอรเซ็นต ขณะท่ีเม่ือใชเบนโทไนท
ปริมาณ 2 กิโลกรัมกับ PAM ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต พบวาใหคาเปอรเซ็นตความงอกสูงกวา
กรรมวิธีอ่ืนๆ เนื่องจากลักษณะของเมล็ดพอกดวยกรรมวิธีนี้ยังคงเห็นชองวางของวัสดุพอก ซ่ึงทํา
ใหน้ําสามารถเขาไปภายในเมล็ดไดงายกวา จะเห็นวาการพอกเมล็ดพันธุดวยกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน 
มีผลตอเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุ ซ่ึงจากผลการทดลองมีขอเสนอแนะวาเม่ือมีการใชเบน-
โทไนทปริมาณนอย ควรใชความเขมขนของ PAM ท่ีระดับตํ่า เนื่องจากการใช PAM ท่ีความ
เขมขนสูงๆ นั้นจะทําใหเบนโทไนทเกาะกันแนนจนเกินไป  ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการงอกของ
เมล็ดพันธุขาวโพดหวาน สวนการพอกเมล็ดพันธุใหหนาข้ึนนั้น ทําใหกระบวนการงอกใชระยะ
เวลานานข้ึนจนกวาตนออนจะโผลพนออกจากวัสดุพอกได สงผลใหกระบวนการงอกเกิดความ
ลาชาและมีอัตราการงอกลดลง ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ Sachs et al. (1981) ไดกลาวไววา 
การพอกเมล็ดพันธุพริกหวานดวยดินเหนียวทําใหอัตราการงอกลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากการแทรก
ซึมของออกซิเจนสูเมล็ดท่ีตองแพรกระจายผานวัสดุพอกกอนแลวจึงสงตอไปยังเอมบริโอ ซ่ึงจะทํา
ใหไดรับออกซิเจนนอยกวาเมล็ดพันธุท่ีไมพอก ในขณะที่วัสดุพอกมีปริมาณมากเกินไป เม่ือนํา
เมล็ดไปเพาะปลูกทําใหสวนของยอดออนและรากออนโผลออกมาไดลําบาก นอกจากนั้นความ
เขมขนของวัสดุประสานยังมีผลตอความสามารถในการงอกของเมล็ดพันธุอีกดวย หากใชความ
เขมขนของวัสดุประสานสูงเกินไปจะทําใหผิวท่ีพอกอยูแตกออกไดชาและทําใหความสามารถใน
การงอกของเมล็ดพันธุเปนไปไดยาก หรือไมสามารถงอกไดเลย (Zenk, 2004)  

สําหรับผลของระยะเวลาการเก็บรักษานั้นมีผลตอคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ด
พันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเมื่อระยะการเก็บรักษานานข้ึน จะสงผลใหความสามารถในการ
งอกของเมล็ดพันธุลดลง กลาวคือ เม่ือเร่ิมทําการเก็บรักษาจะมีคาเฉล่ียของเปอรเซ็นตความงอก
สูงสุด คือ 70 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีคาแตกตางทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับการเก็บรักษาในวันท่ี 30, 60 

และ 90 โดยคาเฉล่ียเปอรเซ็นตความงอกจะลดลงเปน 61, 44 และ 33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังนั้น
จะเห็นไดวาระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุท่ีนานข้ึน ทําใหคาเปอรเซ็นตความงอกลดลง ท้ังนี้
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เนื่องจากเมล็ดพันธุมีการเส่ือมคุณภาพจึงทําใหมีอัตราการงอกลดลงเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษา
เพิ่มข้ึน (Delouche and Baskin, 1973)  

 
ตารางท่ี 4.3 เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีผานการพอกดวยกรรมวิธี 

ตางๆ และเก็บรักษาไวเปนเวลา 90 วัน 

 

ความงอก (เปอรเซ็นต) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 
ปริมาณ 

เบนโทไนท 
(กิโลกรัม) 

ความเขมขน 
PAM 

(เปอรเซ็นต, 
น้ําหนัก/ปริมาตร) 0 30 60 90 

เฉล่ีย /1 

2 
3 
5 
7 

71.90 
73.83 
76.93 

57.37 
62.40 
67.37 

48.43 
57.80 
43.00 

45.93 
53.90 
12.40 

55.91c 
61.98b 
55.80c 

3 
3 
5 
7 

63.30 
63.00 
71.40 

55.67 
56.07 
58.80 

42.67 
14.30 
35.63 

41.13 
13.77 
33.27 

49.92e 
40.96g 
54.80cd

4 
3 
5 
7 

71.83 
63.00 
71.40 

57.60 
56.07 
58.80 

35.10 
14.30 
35.63 

27.07 
13.77 
33.27 

50.69e 
36.78h 
49.78e 

5 
3 
5 
7 

71.83 
68.23 
63.57 

57.60 
54.57 
63.10 

35.10 
45.00 
61.60 

27.07 
34.67 
24.23 

47.90f 
50.62e 
53.12d 

ชุดควบคุม 73.63 73.10 73.03 54.03 68.45a 

เฉล่ีย /2 70.11a 61.48b 43.61c 33.01d  

  

CV. = 4.36%  LSD0.05 (กรรมวิธี) = 1.84 LSD0.05 (การเก็บรักษา) = 1.02 
 
/1  คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
/2  คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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4.3.3 การทดสอบความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 
 

 การพอกท่ีระดับความเขมขนของ PAM และปริมาณเบนโทไนทตางๆ มีผลตอคาเฉล่ียของ
ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เม่ือระดับความ
เขมขนของ  PAM  และปริมาณเบนโทไนทเพิ่มข้ึน       จะสงผลทําใหความเร็วในการงอกของ
เมล็ดพันธุลดลง เชน เม่ือมีการใชเบนโทไนทปริมาณ 2, 3 และ 4 กิโลกรัมตอเมล็ดพันธุ 800  กรัม 
และความเขมขนของ PAM เทากับ 5 เปอรเซ็นต พบวาความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุลดลง 
โดยมีคาเทากับ 13.30, 10.97 และ 9.27 ตนตอวัน ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน เม่ือความเขมขน
ของ PAM เพิ่มข้ึน ทําใหความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุพอกมีแนวโนมลดลงไปดวย ดังเชน 
กรรมวิธีท่ีมีการใชเบนโทไนทปริมาณ 4 กิโลกรัมและ PAM ความเขมขน 3 และ 5 เปอรเซ็นต 
ความเร็วในการงอกลดลงจาก 11.33 ตนตอวัน เปน 9.27 ตนตอวัน เปนตน จากตารางท่ี 4.4 แสดง
ใหเห็นวาการพอกดวยเบนโทไนทปริมาณ 2  กิโลกรัมกับ PAM ความเขมขน 5 เปอรเซ็นตและ
เบนโทไนท  3 กิโลกรัมกับ PAM ความเขมขน 7 เปอรเซ็นต มีความเร็วในการงอกดีกวากรรมวิธี
อ่ืนๆแตเมล็ดพันธุท่ีไมผานการพอก (ชุดควบคุม) มีคาเฉล่ียของความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ
สูงสุดมีคาเทากับ 13.72 ตนตอวัน ซ่ึงสอดคลองกับ Sachs et al. (1981) ท่ีพบวาอัตราการงอก
ของเมล็ดพันธุพริกหวาน (Capsicum annuum L.) ถูกยับยั้งหลังจากท่ีเมล็ดพันธุพอกดวยดิน
เหนียว โดยมีสาเหตุมาจากลักษณะทางกายภาพของวัสดุพอก ซ่ึงการพอกดวยดินเหนียวนั้นจะเปน
การจํากัดการนําออกซิเจนไปสูเมล็ดท่ีกําลังงอก และเปนการขัดขวางการโผลข้ึนมาของรากออน 
(radicle) นอกจากน้ีการงอกของเมล็ดพันธุพริกหวานยังมีความสัมพันธกับชองวางของรูไมโคร-
ไพล (micropylar cavity) ซ่ึงมีขนาดใหญและยังเปนทางผานของรากออนขณะเมล็ดพันธุกําลัง
งอก   เม่ือนําเอาวัสดุพอกออกจากเมล็ดพันธุนั้น พบวายังคงมีดินเหนียวติดคางอยูบางสวนภายในรู
ไมโครไพล ซ่ึงอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหอัตราการงอกเกิดความลาชา และมีความเร็วในการงอกชากวา
เมล็ดพันธุไมพอก 
 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีแตกตางกัน    มีผลตอคาเฉล่ียความเร็วในการงอกของ
เมล็ดพันธุขาวโพดหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.4)โดยเม่ือเก็บรักษานานข้ึนความเร็ว
ในการงอกของเมล็ดมีแนวโนมลดลง ซ่ึงเม่ือทําการเร่ิมเก็บรักษามีความเร็วในการงอกสูงสุด เทากับ 
14.06 ตนตอวัน สําหรับการเก็บรักษาเปนเวลา 30 วัน พบวา มีคาเฉล่ียของความเร็วในการงอก
รองลงมา มีคาเทากับ 13.62 ตนตอวัน เม่ือทําการเก็บรักษาเปนเวลา 60 และ 90 วัน มีคาเฉล่ีย
ความเร็วในการงอกเปน 12.64 และ 7.38 ตนตอวัน ตามลําดับ สวนเมล็ดพันธุพอกท่ีเก็บรักษาใน
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วันท่ี 90 มีความเร็วในการงอกตํ่ามากเม่ือเทียบกับในเดือนท่ีผานมา   เนื่องมาจากเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวานมีความแข็งแรงลดลง จึงทําใหความสามารถในการงอกชาลง 
 
ตารางท่ี 4.4 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีผานการพอกดวยกรรมวิธีตางๆ 

และเก็บรักษาไวเปนเวลา 90 วัน 

 
ความเร็วในการงอก (ตนตอวัน) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 

ปริมาณ 

เบนโทไนท 
(กิโลกรัม) 

ความเขมขน PAM 

(เปอรเซ็นต, 
น้ําหนัก/ปริมาตร) 0 30 60 90 

เฉล่ีย /1 

2 
3 
5 
7 

15.02 
14.30 
14.80 

14.83 
14.06 
14.64 

13.78 
14.06 
14.60 

  9.22 
10.78 
  6.92 

13.21bc 
13.30b 
12.74d 

3 
3 
5  
7  

13.32 
14.57 
15.39 

12.61 
14.57 
14.96 

12.44 
13.71 
13.17 

  1.69 
  1.04 
10.19 

10.01h 
10.97g 
13.43b 

4 
3  
5  
7  

13.10 
12.89 
12.15 

12.65 
12.88 
12.15 

12.11 
  8.73 
11.86 

 7.44 
 2.58 
 7.59 

11.33f 
  9.27i 
10.94g 

5 
3  
5  
7  

13.03 
16.07 
13.23 

13.82 
15.18 
11.69 

11.39 
13.17 
11.69 

  6.36 
  7.76 
12.07 

10.90g 
13.04c 
12.17e 

ชุดควบคุม 14.87 14.07 13.61 12.35 13.72a 

เฉล่ีย /2 14.06a 13.62b 12.64c    7.38d  

  

CV. = 2.58%  LSD0.05 (กรรมวิธี) = 0.25 LSD0.05 (การเก็บรักษา) = 0.14 

 

/1 คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 

/2 คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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4.3.4 การทดสอบหาอัตราการเจริญเติบโตของตนออนท่ีไดจากเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 

 
สําหรับการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวานดวยเบนโทไนทปริมาณ 2, 3, 4 และ 5 กิโลกรัม

ตอเมล็ดพันธุ 800  กรัม รวมกับ PAM ท่ีระดับความเขมขน 3, 5 และ 7 เปอรเซ็นต (น้ําหนัก/
ปริมาตร) พบวา มีผลตอคาเฉล่ียของอัตราการเจริญเติบโตของตนออนของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเมล็ดพันธุท่ีผานการพอกทุกกรรมวิธีใหคาเฉล่ียของอัตราการ
เจริญเติบโตของตนออนมากกวาเมล็ดพันธุไมพอก (ชุดควบคุม) กรรมวิธีท่ีพอกดวยเบนโทไนท 4 

กิโลกรัมรวมกับ PAM ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตของตนออนสูงสุด 
เทากับ 30.06 มิลลิกรัมตอตน เนื่องจากมีการใชวัสดุพอกคอนขางสูง โดยมีอัตราสวนของน้ําหนัก
เพิ่มข้ึนเปนสามเทา ทําใหเมล็ดพอกสามารถสะสมความชื้นระหวางการงอกไดมาก จึงมีอัตราการ
เจริญเติบโตของตนออนมากกวากรรมวิธีอ่ืน  รองลงมาคือการพอกดวยเบนโทไนทปริมาณ 3 และ 
2  กิโลกรัมท่ีความเขมขน PAM เดียวกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของตนออนเทากับ 26.77 

และ 26.40 มิลลิกรัมตอตน ตามลําดับ ขณะท่ีความเขมขนของ PAM ท่ีแตกตางกัน และใชปริมาณ
เบนโทไนทเทากันไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโตของตนออน จากตารางท่ี 4.5 การใชเบนโทไนท
ปริมาณ 4 กิโลกรัม ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของตนออนสูงสุด  และการใชเบนโทไนทปริมาณ 
5 กิโลกรัม  มีอัตราการเจริญเติบโตของตนออนตํ่ากวาการใชเบนโทไนท 2 และ 3 กิโลกรัม แตคา
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เนื่องมาจากวัสดุพอกท่ีใชมีความสามารถในการดูดซับ
น้ําท่ีสูงและมีการสงน้ําตอใหแกเมล็ดพันธุไดดี แตสําหรับการพอกท่ีใชวัสดุพอกในปริมาณมาก
หรือนอยจนเกินไปจะทําใหความสามารถในการซึมผานของน้ําและออกซิเจนไปสูเมล็ดพันธุ
นอยลง สงผลใหเมล็ดพันธุมีอัตราการเจริญเติบโตของตนออนลดลง สําหรับเมล็ดท่ีผานการพอกมี
อัตราการเจริญเติบโตของตนออนไดดีกวาเมล็ดไมพอก   ก็เนื่องมาจากคุณสมบัติของดินเบนโท-
ไนทท่ีสามารถดูดซับน้ําไดดีและเกิดการแลกเปล่ียนไอออนได  ซ่ึงเบนโทไนทเปนแรดินเหนียว
ชนิดท่ีมีโครงสรางประกอบดวยช้ันของซิลิกาเรียงสลับกับช้ันของอลูมินาเปน 2:1 แตในช้ัน
โครงสรางมีโมเลกุลของน้ําแทรกอยู และพบไอออนบวกจําพวกโซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียมและ
เหล็ก ทําใหแรกลุมนี้มีความสามารถในการพองตัวในนํ้าไดดี (สรินทร, 2545) ซ่ึงสอดคลองกับ
การทดลองของ Grellier et al. (1999) ท่ีรายงานวา การกระจายตัวของขนาดอนุภาคและ
ความสามารถในการอุมน้ํามีผลโดยตรงตอความสามารถในการถายเทน้ําของวัสดุพอก นอกจากนั้น
ความเขมขนของวัสดุประสานสูงยังสงผลเสียตอการถายเทน้ําอีกดวย นอกจากน้ี Roos and 

Moore (1975) แสดงใหเห็นวาเมล็ดพันธุพอก สวนใหญมีการเจริญเติบโตของตนกลาท่ีดี
เชนเดียวกับเมล็ดพันธุปกติ อีกท้ังจํานวนตนออนโดยรวมและสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 
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(CV.%) ของน้ําหนักตนออนยังมีคาเทากับเมล็ดพันธุเคลือบและเมล็ดพันธุปกติ ถึงแมวา เมล็ด
พันธุพอกจะมีความงอกชากวาเมล็ดพันธุไมพอก แตก็ไมทําใหจํานวนผลผลิตลดลง (Halsey and 
White, 1980) 

สวนระยะเวลาการเก็บรักษามีผลแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอคาเฉล่ียอัตราการ
เจริญเติบโตของตนออน โดยพบวาในเดือนท่ีเร่ิมทําการเก็บรักษาอัตราการเจริญเติบโตของตนออน
ใหคาสูงสุด เทากับ 30.16 มิลลิกรัมตอตน แตเม่ือมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุนานข้ึนเปน 30, 60 

และ 90 วัน พบวา อัตราการเจริญเติบโตของตนออนลดลงเทากับ 27.08, 25.50 และ 23.99 

มิลลิกรัมตอตน ตามลําดับ  จะเห็นไดวาเมล็ดพันธุท่ีผานการพอกหรือไมพอกก็ตามเม่ือทําการเก็บ
รักษาเปนเวลานานข้ึน จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตของตนออนมีแนวโนมลดลง (ตารางท่ี 4.5) 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุจะคอยๆ ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน 
ซ่ึง Delouche and Baskin (1973) กลาววา การที่ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุลดลง เนื่องมาจาก
เมล็ดพันธุมีการเส่ือมคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

 
ตารางท่ี 4.5 อัตราการเจริญเติบโตของตนออนเม่ือเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีผานการพอกดวย 

กรรมวิธีตางๆ  และเก็บรักษาไวเปนเวลา 90 วัน 
 

อัตราการเจริญเติบโตของตนออน 
(มิลลิกรัมตอตน) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 

ปริมาณ 

เบนโทไนท 
(กิโลกรัม) 

ความเขมขน PAM 

(เปอรเซ็นต, 
น้ําหนัก/ปริมาตร) 

0 30 60 90 

เฉล่ีย /1 

2 
3 
5 
7 

32.30 
34.07 
30.13 

29.17 
24.37 
25.90 

24.50 
24.03 
25.33 

24.40 
23.13 
25.33 

27.59bc 
26.40cd 
26.68bcd

3 
3 
5 
7 

29.33 
29.03 
29.97 

25.80 
27.23 
29.40 

25.00 
25.97 
25.67 

23.93 
24.83 
25.23 

26.02d 
26.77bcd
27.57bc 

4 
3 
5 
7 

29.20 
34.27 
30.80 

26.63 
29.77 
28.10 

25.83 
29.00 
27.70 

24.53 
27.20 
25.13 

26.55bcd
30.06a 
27.93b 

5 
3 
5 
7 

28.10 
30.27 
23.57 

27.87 
27.80 
30.27 

25.90 
23.80 
23.80 

25.20 
23.57 
27.80 

25.28d 
26.77bcd
26.36cd 

ชุดควบคุม 24.57 24.13 23.33 19.57 22.90e 

เฉล่ีย /2 30.16a 27.08b 25.50c 23.99d  
  

 
CV. = 6.99%  LSD0.05 (กรรมวิธี) = 1.51 LSD0.05 (การเก็บรักษา) = 0.84 

 
/1 คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
/2 คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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4.3.5 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน เม่ือผานการพอกและกรรมวิธี 

           การเรงอายุ 
 
จากการศึกษาเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีผานการพอกและความ

แข็งแรงเมล็ดพันธุดวยกรรมวิธีการเรงอายุ พบวา การใชเบนโทไนทและ PAM ท่ีความเขมขน
ระดับตางๆ มีผลตอคาเฉล่ียของเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ผานกรรมวิธี
การเรงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเม่ือทําการพอกดวยกรรมวิธีตางๆ ทําใหความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุขาวโพดหวานลดลงอยางเห็นไดชัดเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (เมล็ดพันธุไมพอก) 

ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 เม่ือทําการพอกดวยเบนโทไนทปริมาณ 2, 3, 4 และ 5 กิโลกรัมและ PAM 

ท่ีความเขมขน 7 เปอรเซ็นต พบวาทําใหเปอรเซ็นตความงอกลดลง มีคาเฉล่ียของเปอรเซ็นตความ
งอกเทากับ  4.01,  3.64,  2.88  และ  2.12 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  สวนการพอกดวยเบนโทไนท 
3 กิโลกรัมกับ PAM ความเขมขน 3 และ 5 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตความงอกเพียง 0.62 และ 0.84 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีเช้ือราติดมากับเมล็ดแสดงออกในระยะตนออน จึงทําใหความงอกท้ัง 2 

กรรมวิธีนี้มีความงอกตํ่ากวากรรมวิธีอ่ืนๆ ในขณะท่ีเมล็ดพันธุ ท่ีไมผานการพอกมีคาเฉล่ีย
เปอรเซ็นตความงอกสูงสุด เทากับ 9.82 เปอรเซ็นต เม่ือเมล็ดพันธุมีการเส่ือมสภาพเกิดข้ึน นั่นก็คือ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุเร่ิมลดลง หลังจากทําการพอกเมล็ดพันธุแลวนําไปผานกรรมวิธีการเรง
อายุ ยิ่งทําใหความแข็งแรงของเมล็ดพันธุลดลงอยางมาก  ท้ังนี้เนื่องจากเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ี
นํามาใชในการทดลองมีความงอกตํ่ากวา 70 เปอรเซ็นต และมีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุตํ่าอยู
แลว ดังนั้นวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุโดยวิธีการเรงอายุจึงไมเหมาะกับการ
ประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุท่ีผานการพอก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับขาวโพดหวาน 

เปอรเซ็นตความงอกเม่ือผานกรรมวิธีการเรงอายุของเมล็ดพันธุ พบวาการพอกเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวานมีผลตอความแข็งแรงในเมล็ดพันธุขาวโพดหวานเม่ือทําการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพอก
เปนระยะเวลานาน 90 วัน โดยพบวา ในเดือนท่ีเร่ิมทําการเก็บรักษามีเปอรเซ็นตความงอกเฉล่ีย
เทากับ 6.77 เปอรเซ็นต รองลงมาคือวันท่ี 30, 60 และ 90 โดยมีเปอรเซ็นตความงอกเฉล่ียเทากับ 
3.74, 1.96 และ 0.96 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาเม่ือระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มข้ึน ความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุจะลดลง สงผลใหเปอรเซ็นตความงอกมีแนวโนมลดลงตามไปดวย  
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ตารางท่ี 4.6 เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานผานกรรมวิธีการเรงอายุ เม่ือทํา
การพอกดวยกรรมวิธีตางๆ และเก็บรักษาไวเปนเวลา 90 วัน 

 
 

ความงอก (เปอรเซ็นต) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 
ปริมาณ 

เบนโทไนท 
 (กิโลกรัม) 

ความเขมขน PAM  

(เปอรเซ็นต, 
น้ําหนัก/ปริมาตร) 0 30 60 90 

เฉล่ีย /1 

2 
3 
5 
7 

7.20 
7.87 
9.90 

6.70 
2.57 
3.40 

2.63 
1.33 
2.27 

1.27 
0.73 
0.47 

4.45b 
3.12ef 
4.01c 

3 
3 
5 
7 

1.43 
3.37 

10.33 

0.83 
0.00 
2.57 

0.23 
0.00 
1.43 

0.00 
0.00 
0.23 

0.62i 
0.84i 
3.64cd 

4 
3 
5 
7 

2.20 
5.17 
4.87 

1.60 
3.33 
4.47 

1.47 
2.70 
2.20 

1.23 
0.50 
0.00 

1.62h 
2.92f 
2.88f 

5 
3 
5 
7 

6.90 
12.00 
4.80 

6.47 
1.57 
3.67 

2.33 
0.43 
0.00 

0.60 
0.00 
0.00 

4.08bc 
3.50de 
2.12g 

ชุดควบคุม 12.00 11.43 8.43 7.43 9.82a 

เฉล่ีย /2 6.77a 3.74b 1.96c 0.96d  

  

CV. = 16.02% LSD0.05 (กรรมวิธี) = 0.44 LSD0.05 (การเก็บรักษา) = 0.24 
 
/1 คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
/2 คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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4.3.6 เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานเม่ือเพาะในกระบะทราย 

 
 จากการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีระดับความเขมขนของ PAM และปริมาณเบนโท-
ไนทตางๆ มีผลตอคาเฉล่ียของเปอรเซ็นตความงอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.7) การ
พอกเมล็ดพันธุทําใหความแข็งแรงลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยเมล็ดพันธุท่ีไมผานการ
พอกมีคาเฉล่ียของเปอรเซ็นตความงอกสูงสุดเทากับ 78 เปอรเซ็นต     รองลงมา คือการพอกดวย
เบนโทไนทปริมาณ  2 และ 4 กิโลกรัมรวมกับ PAM ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต โดยมีเปอรเซ็นต
ความงอกเทากับ 30 และ 28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จะเห็นวาการพอกดวยกรรมวิธีท้ังสองใหคาสูง
กวาการพอกดวยกรรมวิธีอ่ืนๆ อาจเนื่องมาจากการใชวัสดุประสานท่ีความเขมขนตํ่า ทําใหวัสดุ-
พอกเกิดการขยายตัวไดงายกวาเม่ือสัมผัสกับความชื้น จึงทําใหมีความสามารถในการงอกไดดีกวา 
ขณะท่ีเมล็ดพันธุท่ีพอกดวยเบนโทไนท 3  กิโลกรัม รวมกับ PAM ความเขมขน 5 เปอรเซ็นตมี
คาเฉล่ียเปอรเซ็นตความงอกตํ่าสุดเทากับ 15 เปอรเซ็นต จะสังเกตเห็นวาเปอรเซ็นตความงอกของ
เมล็ดพอกในกระบะทรายน้ันมีคาตํ่ากวาเมล็ดไมพอกอยางมาก ท้ังนี้เนื่องจากวัสดุพอกมีการดูดน้ํา
ไวมากและภายในกระบะทรายไมสามารถระบายนํ้าออกไปได ทําใหเมล็ดพอกมีการอุมน้ําไวมาก
จนเกินไป ทําใหบางเมล็ดสามารถงอกไดแตตนออนเกิดความผิดปกติข้ึนหรือเมล็ดอาจเนาไดงาย 
ทําใหเมล็ดพอกไมสามารถเจริญเติบโตเปนตนกลาปกติได อีกตอไป  
 ผลของระดับระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีแตกตางกันก็มีผลตอคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความงอก
ของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยเม่ือเก็บรักษานานข้ึนความงอกของ
เมล็ดพันธุจะลดลง ซ่ึงเม่ือเร่ิมเก็บรักษามีเปอรเซ็นตความงอกสูงสุดเทากับ 43 เปอรเซ็นต สําหรับ
การเก็บรักษาในวันท่ี 30, 60 และ 90 วันใหคาเฉล่ียของเปอรเซ็นตความงอก เทากับ 27, 21 และ 
15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.7 เปอรเซ็นตความงอกเม่ือเพาะในกระบะทรายของเมล็ดพนัธุขาวโพดหวานผาน 

การพอกดวยกรรมวิธีตางๆ และเก็บรักษาไวเปนเวลา 90 วัน 
 
 

ความงอก (เปอรเซ็นต) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 
ปริมาณ 

เบนโทไนท 
 (กิโลกรัม) 

ความเขมขน PAM 

(เปอรเซ็นต, 
น้ําหนัก/ปริมาตร) 0 30 60 90 

เฉล่ีย /1 

2 
3 
5 
7 

43.43 
33.70 
44.30 

42.33 
23.13 
22.57 

22.20 
18.50 
22.30 

11.23 
13.17 
13.67 

29.80b 
22.12e 
25.71cd

3 
3 
5 
7 

41.40 
33.03 
25.17 

12.37 
12.40 
25.07 

12.13 
11.03 
21.67 

8.80 
3.10 
15.63 

18.68f 
14.89g 
21.88e 

4 
3 
5 
7 

53.17 
43.10 
35.23 

25.07 
13.70 
21.50 

20.87 
11.27 
13.67 

14.07 
8.70 
8.77 

28.29b 
19.19f 
19.79f 

5 
3 
5 
7 

45.90 
21.93 
47.97 

26.97 
15.00 
22.57 

17.80 
13.93 
12.70 

12.80 
10.93 
11.40 

25.87c 
15.45g 
23.66de

ชุดควบคุม 88.40 84.13 73.67 64.57 77.69a 

เฉล่ีย /2 42.83a 26.68b 20.90c 15.14d  

  

CV. = 9.77%  LSD0.05 (กรรมวิธี) = 2.09 LSD0.05 (การเก็บรักษา) = 1.16 

 
/1 คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
/2 คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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4.4 การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ กับการทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ 
       ขาวโพดหวาน 

 
4.4.1 สหสัมพันธระหวางความเขมขนของวัสดุประสานกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ 

 จากการวิเคราะหสหสัมพันธเสนตรง (Simple linear correlation) ของความเขมขนของ
วัสดุประสาน (PAM) ท้ัง 3 ระดับ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ โดยผลการวิเคราะห พบวาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความเขมขนของวัสดุประสานกับคุณภาพของเมล็ดพันธุท้ังหมด
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 4.8 แตพบวาการทดสอบความช้ืนของเมล็ดพันธุเทานั้น
ท่ีมีความสัมพันธกับความเขมขนของวัสดุประสานอยางนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ
ในทางลบและมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -0.3505 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความเขมขนของ
วัสดุประสานไมมีผลตอความงอก ความเร็วในการงอก อัตราการเจริญเติบโตของตนออน ความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุโดยวิธีการเรงอายุและเปอรเซ็นตความงอกเม่ือเพาะในกระบะทราย 
 

4.4.2 สหสัมพันธระหวางปริมาณของเบนโทไนทกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ 
 จากตารางท่ี 4.8 จะเห็นไดวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปริมาณของเบนโทไนท
กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ มีคาตํ่ากวาระดับนัยสําคัญ แสดงวาปริมาณเบนโทไนทท่ีใชในการพอก
เมล็ดพันธุขาวโพดหวานน้ันไมมีผลตอกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ สวนของความสัมพันธระหวาง
วัสดุประสานและปริมาณเบนโทไนทพบวาไมมีสหสัมพันธตอกัน 
 

4.4.3 สหสัมพันธระหวางความชื้นของเมล็ดพันธุกับการทดสอบความแข็งแรงของ 
           เมล็ดพันธุ 
ความช้ืนของเมล็ดมีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับความงอก ความเร็วในการงอก ความ

แข็งแรงโดยวิธีเรงอายุและเปอรเซ็นตความงอกในกระบะทรายอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ตาราง
ท่ี 4.8) คาสหสัมพันธท่ีไดมีคาเปนลบทั้งหมด แสดงใหเห็นวาเม่ือเมล็ดพันธุมีความช้ืนเพิ่มข้ึน ทํา
ใหเปอรเซ็นตความงอก ความเร็วในการงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุมีคาลดลง แตพบวา
ความช้ืนของเมล็ดพันธุไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโตของตนออนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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4.4.4 สหสัมพันธระหวางอายุการเก็บรักษากับคุณภาพของเมล็ดพันธุ 
 
จากการวิเคราะหสหสัมพันธเสนตรงระหวางอายุการเก็บรักษากับการทดสอบคุณภาพของ

เมล็ดพันธุ พบวาการทดสอบความงอก ความเร็วในการงอก อัตราการเจริญเติบโตของตนออน การ
ทดสอบความแข็งแรงดวยวิธีการเรงอายุและการเพาะในกระบะทรายมีความสัมพันธทางลบกับอายุ
การเก็บรักษาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) สามารถกลาวไดวา เม่ืออายุการเก็บรักษาท่ีนาน
ข้ึน คุณภาพของเมล็ดพันธุดังกลาวจะลดลง ดังตารางท่ี 4.8 ซ่ึงมีความสัมพันธกับการเส่ือมสภาพ
ของเมล็ดพันธุ กลาวคือท่ีระยะสุกแกทางสรีรวิทยาซ่ึงเมล็ดพันธุมีพัฒนาการสมบูรณท่ีสุดและมี
น้ําหนักแหงสูงท่ีสุด ณ จุดนี้ เมล็ดพันธุจะมีความงอกและความแข็งแรงสูงท่ีสุด และมีการ
เส่ือมสภาพนอยท่ีสุด ชวงเวลาหลังจากนี้ไป ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุมีแนวโนมท่ี
ลดลง สวนการเส่ือมสภาพของเมล็ดพันธุมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษา 
(Delouche and Baskin, 1973) ยกเวนความช้ืนของเมล็ดพันธุเทานั้นท่ีมีความสัมพันธแบบแปร
ผันตามตออายุการเก็บรักษา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเปนบวก (r = 0.4190**) เนื่องจาก
เม่ืออายุการเก็บรักษายาวนานข้ึน ทําใหเกิดการสะสมความช้ืนและทําใหความช้ืนของเมล็ดพันธุ
เพิ่มข้ึน เมล็ดมีการหายใจเพิ่มข้ึน มีสวนชวยในการเรงปฏิกิริยาทางชีวเคมีภายในเมล็ดใหเกิดเร็วข้ึน
ดังนั้นจึงสงผลใหคุณภาพของเมล็ดพันธุลดลง  



 45

 
ตารางที่ 4.8 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ กับการทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ผานการพอก 
 

 อายุการเก็บรักษา ความชื้นเมล็ด เปอรเซ็นตความงอก ความเร็วในการงอก 
อัตราการเจริญเติบโต 

ของตนออน การเรงอาย ุ
ทดสอบความงอกโดย

เพาะใน 
กระบะทราย 

ปริมาณ 
เบนโทไนท 

ความชื้นเมล็ด 0.4190**        

เปอรเซ็นตความงอก -0.8244** -0.5031**       

ความเร็วในการงอก -0.7088** -0.4215** 0.7519**      

อัตราการเจริญเติบโตของตนออน -0.7978** -0.2700ns 0.5493** 0.4361**    
 

การเรงอายุ -0.7327** -0.6190** 0.5847** 0.5082** 0.6532**    

ทดสอบความงอก 
โดยเพาะในกระบะทราย -0.8074** -0.4755** 0.6987** 0.5342** 0.6967** 0.6266**   

ปริมาณเบนโทไนท 0.0000ns -0.0437ns -0.1518ns -0.1318ns -0.0336ns -0.0417ns -0.0787ns  

ความเขมขน PAM 0.0000ns -0.3505* 0.0506ns 0.1122ns 0.1096ns 0.0661ns -0.0955ns 0.0000 ns 

 
 
* : มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ** : มีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติ (P < 0.01)         ns : ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

45 

 



 46

4.5 การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของวัสดุพอก 
 
 4.5.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความชื้นกับแรงดูดดึงน้ําของวัสดุพอก  

         (moisture characteristic) 
 

 การวัดความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืนและแรงดูดดึงน้ําของวัสดุพอกภายใตแรงดูด
ดึงน้ําท่ีระดับตางๆ พบวากรรมวิธีในการพอกไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความชื้นในวัสดุ-
พอก ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 ในขณะท่ีระดับของแรงดูดดึงน้ํามีผลตอความช้ืนหรือการดูดซับน้ําไว
ของวัสดุพอก เนื่องจากเบนโทไนทเปนดินเหนียวชนิดหนึ่ง ซ่ึงภายในอนุภาคของเบนโทไนทจะมี
สารเช่ือม (cementing agent) ทําหนาท่ีเช่ือมอนุภาคของเบนโทไนทใหติดกันและรวมตัวกันเปน
กอนดินได  อีกท้ังคุณสมบัติของ PAM ซ่ึงเปนสารโพลิเมอรท่ีสามารถดูดซับน้ําไดหลายรอยเทา
ของปริมาตรน้ําท้ังหมด จึงทําใหวัสดุพอกมีความช้ืนหรือการดูดซับน้ําไวนั้นมีคาสูง จากการ
ทดลองพบวาเม่ือใหแรงดูดดึงน้ําเพิ่มข้ึน จะทําใหปริมาณความชื้นในวัสดุพอกมีคาลดลง กลาวคือ 
ท่ีระดับแรงดัน 30, 100, 300, 500 และ 1000 KPa ทําใหคาความช้ืนในวัสดุพอกมีคาเทากับ 
72.74, 72.10, 70.00, 66.17 และ 62.87 เปอรเซ็นต (ปริมาตร/ปริมาตร) ตามลําดับ และท่ีแรงดูด
ดึงน้ํามากกวา 100 KPa พบวาปริมาณความช้ืนลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากวัสดุท่ีใชในการพอก
เมล็ดพันธุนั้นมีขนาดของชองวางท่ีคอนขางใหญ สวนชองวางขนาดเล็กมีไมมากนัก จึงทําให
ปริมาณความช้ืนในวัสดุพอกลดลงอยางรวดเร็ว เม่ือระดับแรงดูดดึงน้ํามีคาสูง (มัตติกา, 2529)  
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉล่ียของความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืน และแรงดูดดึงน้ําของวัสดุพอก
ท้ังหมด 12 กรรมวิธีท่ีใชในการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 

 
ปริมาณความชื้น (%, v/v)  

ท่ีระดับแรงดดูดึงน้ําตางๆ (KPa)  

ปริมาณ 
เบนโทไนท 
 (กิโลกรัม) 

ความเขมขน 
PAM  

(เปอรเซ็นต,  
นํ้าหนัก/ปริมาตร) 30 100 300 500 1000 

เฉล่ีย /1   

2 
3 
5 
7 

73.65 
73.03 
73.10 

72.43 
72.21 
72.28 

70.70 
70.88 
70.97 

67.04 
67.14 
61.55 

62.32 
62.73 
61.16 

69.23 
69.20 
67.81 

3 
3 
5 
7 

73.14 
73.34 
72.89 

72.58 
71.23 
72.55 

71.61 
69.18 
71.22 

70.36 
66.04 
68.90 

60.37 
62.16 
64.98 

69.61 
68.39 
70.00 

4 
3 
5 
7 

72.78 
71.89 
72.34 

72.33 
71.50 
72.14 

67.71 
67.31 
69.66 

63.97 
65.52 
65.44 

62.55 
63.05 
63.24 

68.07 
67.85 
68.57 

5 
3 
5 
7 

71.73 
71.87 
71.74 

70.30 
71.43 
71.24 

68.90 
70.27 
70.46 

66.72 
65.88 
66.48 

65.36 
64.59 
60.03 

68.60 
69.00 
68.09 

ชุดควบคุม 74.11 73.65 71.09 65.22 64.75 69.76 

เฉล่ีย/1 72.74a 72.10a 70.00b 66.17c 62.87d  
  

 
CV. = 3.25%  LSD0.05 (แรงดูดดงึน้าํ) = 1.00  

 

/1  คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 
หมายเหตุ: 1 bar = 100 KPa 
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กราฟของความสัมพันธระหวางความช้ืนกับแรงดูดดึงน้ําของวัสดุพอก สวนใหญมีลักษณะ
เปน sigmoid curve (เม่ือทําการพล็อตในกราฟ semi-log) ดังแสดงในภาพท่ี 4.2 - 4.5 ซ่ึงจะเห็น
ไดวาปริมาณความช้ืนของกรรมวิธีตางๆ ในการพอกมีคามากกวาชุดควบคุม โดยพบวาความเขมขน
ของวัสดุประสานสูงจะสามารถเพ่ิมความสามารถในการอุมน้ํา (water holding capacity) แต
อาจจะเปนการขัดขวางการถายเทอากาศและการงอกของเมล็ดพันธุได และเม่ือใหแรงดูดดึงน้ํา
ลดลงจาก 1,000 KPa ไปจนถึง 30 KPa ปริมาณความช้ืนจะคอยๆ เพิ่มข้ึน ขอสังเกตท่ีไดจากการ
สรางกราฟความสัมพันธระหวางความชื้นกับแรงดูดดึงน้ําของวัสดุพอกคือ เม่ือเพิ่มความหนาใน
การพอก จะทําใหความสามารถในการอุมน้ําของวัสดุพอกลดลง ดังแสดงในภาพท่ี 4.4 และ 4.5 ได
ทําการพอกดวยเบนโทไนท 2 กิโลกรัม เม่ือใหแรงดูดดึงน้ําเทากับ 30 KPa พบวาน้ําท่ียึดเกาะกัน
ระหวางอนุภาคของวัสดุพอกสามารถดูดยึดไวไดดีกวาเม่ือใชเบนโทไนทในปริมาณมากและวัสดุ-
พอกสามารถอุมน้ําไดถึง 72-74 เปอรเซ็นต แตเม่ือใชเบนโทไนทเพิ่มข้ึนเปน 5 กิโลกรัม พบวา
วัสดุพอกมีความสามารถในการอุมน้ําลดลงเหลือเพียง 72 เปอรเซ็นต   

โดยท่ัวไปแลววัสดุพอกนั้นมีขนาดของอนุภาคคอนขางใหญ จึงทําใหโครงสรางของวัสดุ-
พอกเกาะยึดกันอยางหนาแนนและแข็งแกรง ดังนั้นกราฟความสัมพันธระหวางความช้ืนกับแรงดูด
ดึงน้ําของวัสดุพอกจึงแสดงใหเห็นวามีบทบาทสําคัญตอความสามารถในการอุมน้ําไวของวัสดุพอก 
(wettability of materials) ไดอยางชัดเจน นอกจากนี้การกระจายตัวของขนาดอนุภาคและ
ความสามารถในการอุมน้ํามีผลโดยตรงตอความสามารถในการถายเทน้ําของวัสดุพอก (water 

transfer capacity) คือเม่ือวัสดุพอกเก็บกักน้ําไดมาก จะทําใหมีปริมาณความชื้นรอบๆ เมล็ดมาก
ข้ึน สงผลใหการถายเทน้ําจากวัสดุพอกไปยังภายในเมล็ดลดลง และทําใหตนออนท่ีกําลังงอกเกิด
ความผิดปกติข้ึน ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุจึงลดลง (Grellier et al., 1999)  แตอยางไรก็ตาม
ระดับของแรงดูดดึงน้ําท่ีไดทําการศึกษามีชวงท่ีกวางมาก    ขอแนะนําสําหรับผูท่ีจะศึกษาตอไปควร
จะใหชวงของแรงดูดดึงน้ําแคบลงกวานี้ แตก็อาจจะข้ึนอยูกับชนิดของวัสดุพอกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 49

 

10

100

1000

0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76

moisture content (v/v)

w
at

er
 s

uc
tio

n 
(k

Pa
)

 
 
 
ภาพท่ี 4.2 คาเฉล่ียของความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืน (moisture content) และแรง

ดูดดึงน้ําของวัสดุพอก (water suction) สําหรับการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
ดวยเบนโทไนท 2 กิโลกรัมรวมกับ PAM ท่ีความเขมขน 3, 5 และ 7 เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 4.3 คาเฉล่ียของความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืน (moisture content) และแรง

ดูดดึงน้ําของวัสดุพอก (water suction) สําหรับการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
ดวยเบนโทไนท 3 กิโลกรัมรวมกับ PAM ท่ีความเขมขน 3, 5 และ 7 เปอรเซ็นต 

  PAM 3%  PAM 5%           PAM 7%       control 

PAM 3%   PAM 5%   PAM 7%      control 
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ภาพท่ี 4.4 คาเฉล่ียของความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืน (moisture content) และแรง

ดูดดึงน้ําของวสัดุพอก (water suction) สําหรับการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
ดวยเบนโทไนท 4 กิโลกรัมรวมกับ PAM ท่ีความเขมขน 3, 5 และ 7 เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 4.5 คาเฉล่ียของความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืน (moisture content) และแรง

ดูดดึงน้ําของวสัดุพอก (water suction) สําหรับการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
ดวยเบนโทไนท 5 กิโลกรัมรวมกับ PAM ท่ีความเขมขน 3, 5 และ 7 เปอรเซ็นต 

 

PAM 3%   PAM 5%   PAM 7%               control 

PAM 3%   PAM 5%            PAM 7%              control 
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การหาความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืนในวัสดุพอกกับคุณภาพของเมล็ดพันธุพบวา
สหสัมพันธท่ีมีตอความช้ืนของเมล็ด ความเร็วในการงอกและอัตราการเจริญเติบโตของตนออนไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.10) ขณะท่ีการทดสอบความงอก การทดสอบความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุดวยวิธีการเรงอายุและการเพาะในกระบะทราย พบวามีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับ
ปริมาณความช้ืนในวัสดุพอก กลาวคือ เม่ือปริมาณความช้ืนในวัสดุพอกมากข้ึน จะสงผลใหความ
งอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุลดลง อีกท้ังยังมีความสัมพันธกับความหนาแนนของอนุภาค 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.10  (r = 0.7203**) เพราะโดยลักษณะโครงสรางของเบนโทไนทซ่ึงเปนแร
ดินเหนียวชนิดท่ีประกอบดวย ช้ันของซิลิกาเรียงสลับกับช้ันอะลูมินาเปน 2:1 โดยในช้ันโครงสราง
นั้นพบไอออนบวกจําพวกโซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียมและเหล็ก และมีโมเลกุลของน้ําแทรกตัว
อยูได ดังนั้นเม่ือความหนาแนนของอนุภาคเพิ่มข้ึน จึงทําใหอนุภาคของวัสดุพอกสามารถดูดยึดน้ํา
ไดมากข้ึน นอกจากนี้เม่ือวัสดุพอกไดรับความช้ืนจะมีความสามารถในการดูดซับน้ําไดดีและยัง
สามารถเกิดการแลกเปล่ียนไอออนได จึงทําใหมีความสามารถในการพองตัวในน้ําไดอยางดี 
(สรินทร, 2545) อยางไรก็ตามเม่ือวัสดุพอกมีการอุมน้ํามากเกินไป จะทําใหวัสดุพอกมีการบวมน้ํา
มาก สงผลใหสวนของรากออนชอนไชออกจากเมล็ดพันธุไดลําบาก อีกท้ังยังเปนการขัดขวางการ
แพรของออกซิเจน ทําใหความงอกลดลงและความสามารถในการงอกชากวาเมล็ดพันธุไมพอก 
เชนเดียวกับรายงานของ Sachs et al. (1981) พบวาเมล็ดพันธุพริกท่ีพอกดวยทรายมีอัตราการงอก
เร็วกวาเมล็ดพันธุพริกท่ีพอกดวยดินเหนียว และงอกชากวาเมล็ดพันธุปกติ  

นอกจากนี้ Scott (1974) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอัตราการดูดซับน้ํา
กับแรงดูดดึงน้ําท่ีมีตอการพอกเมล็ดพันธุหญาไรย (perennial ryegrass) โดยวัสดุพอกท่ีใช ไดแก 
lime, talc, reverted superphosphate สวนวัสดุประสานคือ methyl cellulose และ gum 

arabic จากการทดลองพบวาเม่ือใหคาแรงดูดดึงน้ําเพิ่มข้ึน ทําใหอัตราการดูดซับน้ําลดลง ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอความงอกของเมล็ดพันธุ โดยจะทําใหความงอกของเมล็ดพันธุหญาไรยลดลง ขณะท่ี 
Berdahl and Barker (1980) รายงานวาการใชวัสดุประสานชนิดตางๆ รวมกับเวอรมิคูไลทใน
เมล็ดพันธุขาวไรยปา (wild-rye) โดยทําการทดสอบประสิทธิภาพของการดูดซับน้ําของวัสดุพอก
ท่ีระดับแรงดูดดึงน้ําตางๆ พบวาใหคาเปอรเซ็นตตนกลาท่ีงอกไมแตกตางกัน อีกท้ัง Hadas and 

Russo (1974) และ Hunter and Erickson (1952) ยังรายงานวาระดับวิกฤติของกระบวนการดูด
ซับน้ํา (hydration) ของเมล็ดพันธุเปนส่ิงจําเปนสําหรับการงอก ซ่ึงความสามารถในการดูดซับน้ํา
ท่ีระดับพลังงานศักยตางๆ กัน (soil water potential)  ของพืชแตละชนิดจะแตกตางกันไปเพื่อให
เมล็ดท่ีกําลังงอกมีการใชน้ําไดอยางเพียงพอ  นอกจากนี้ปริมาณความช้ืนในวัสดุพอกยังสงผลตอ
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ความสามารถในการงอกของเมล็ดพันธุและการดูดกลืนน้ํา (water uptake) ไปใชของราก ซ่ึงอาจ
ทําใหความงอกของเมล็ดพันธุลดลงได  
 
4.5.2 การวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาค (particle density; PD) 
 

ความหนาแนนของอนุภาค คือสัดสวนระหวางมวลในสวนท่ีเปนของแข็งกับปริมาตรของ
สวนท่ีเปนของแข็งนั้น เนื่องจากสวนท่ีเปนของแข็งของวัสดุพอกประกอบดวยอนุภาคตางๆ 
มากมาย ซ่ึงเปนไปไมไดท่ีจะทําการวัดความหนาแนนของอนุภาคของวัสดุพอกแตละชนิด ดังนั้น
ความหนาแนนของอนุภาคจึงถือวาเปนความหนาแนนเฉล่ียของวัสดุพอกน้ันๆ ความหนาแนน
อนุภาคมักใชบอกถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุพอก  ซ่ึงสามารถบงช้ีถึง
ความสัมพันธระหวางอินทรียวัตถุและแรธาตุในวัสดุพอก 

วัสดุพอกที่ใชในการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ประกอบดวยวัสดุประสาน (PAM) 

และเบนโทไนทท่ีระดับตางๆ จากการทดลอง พบวาคาความหนาแนนของอนุภาคมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.11) จะสังเกตเห็นวา เม่ือใช PAM ความเขมขนเทากันแต
ปริมาณเบนโทไนทตางกัน จะทําใหคาความหนาแนนของอนุภาคไมแตกตางกัน เชน การใช PAM 

ความเขมขน 3 เปอรเซ็นตและเบนโทไนท 2, 3, 4 และ 5 กิโลกรัมตอเมล็ดพันธุ 800 กรัม ความ
หนาแนนของอนุภาคมีคาเทากับ 2.20, 2.07, 2.02 และ 1.99 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

ตามลําดับ ในขณะท่ีคาความหนาแนนของอนุภาคของเบนโทไนทเพียงอยางเดียวใหคานอยท่ีสุด
เทากับ 1.68 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร อยางไรก็ตามขอมูลท่ีไดจากการทดลองยังหาขอสรุปไมได
ชัดเจนเทาท่ีควร ท้ังนี้เนื่องจากโดยปกติความหนาแนนของอนุภาคในดินชนิดหนึ่งๆ มักจะมีคา
คอนขางคงท่ี เพราะอนุภาคตางๆ ท่ีประกอบเปนสวนของแข็งของดินมักคงท่ีหรือใชเวลานานมาก
ในการสลายตัวและเปล่ียนแปลงไป เชน ในดินอินทรีย (organic soils) ความหนาแนนอนุภาคจะ
เปนตัวสะทอนใหเห็นถึงอัตราการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดินนั้นๆ (ถนอม, 2528) อีกท้ังความ
แตกตางของความหนาแนนของอนุภาคดินสวนมากเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือชนิดและปริมาณ
ของแรท่ีเปนองคประกอบของดินกับปริมาณของอินทรียวัตถุในดิน และเนื่องจาก PAM เปนสาร
โพลิเมอรอินทรียสังเคราะห ซ่ึงมีน้ําหนักโมเลกุลคอนขางสูง ดังนั้นอาจเปนไปไดวาการนําเอา 
PAM มาใชรวมกับเบนโทไนทนั้นจะทําใหความหนาแนนของอนุภาคของวัสดุพอกแตละกรรมวิธี
เปล่ียนแปลงไป ขณะท่ีความหนาแนนของอนุภาคนั้นไมมีความสัมพันธกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.10)   
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ตารางที่ 4.10 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสมบัติทางกายภาพของวัสดุพอกกับการทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ผานการพอก 
 
 

  ความชื้นเมล็ด เปอรเซ็นตความงอก ความเร็วในการงอก อัตราการเจริญเติบโตของตนออน การเรงอาย ุ ทดสอบความงอกโดย
เพาะในกระบะทราย 

ความหนาแนนอนุภาค 
ของวัสดุพอก 

เปอรเซ็นตความงอก -0.7410**       

ความเร็วในการงอก -0.6767* 0.8270**      

อัตราการเจริญเติบโตของตนออน 0.5936* -0.6798* -0.4331ns     

การเรงอาย ุ -0.7611** 0.6731* 0.5814* -0.5382ns    

ทดสอบความงอกโดยเพาะในกระบะทราย -0.6277* 0.6881** 0.4349ns -0.7100** 0.8804**   

ความหนาแนนอนุภาคของวัสดุพอก 0.2464ns -0.0312ns 0.0918ns 0.4053ns -0.3259ns -0.4218ns  

ปริมาณความชื้นในวัสดุพอก 0.3490ns -0.2448* -0.0310ns 0.4456ns -0.6160* -0.7386** 0.7203** 

 
 
* : มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ** : มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01)       

ns : ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.11 คาความหนาแนนของอนุภาคของวัสดุพอกท้ังหมด 12 กรรมวิธีและชุดควบคุม  

   (เบนโทไนทอยางเดียว) 
 
 

ปริมาณเบนโทไนท 
(กิโลกรัม) 

ความเขมขน PAM  
(เปอรเซ็นต, น้ําหนัก/ปริมาตร)

ความหนาแนนของอนภุาค/1 
(กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร) 

2 
3 
5 
7 

                2.20 a 
                2.25 a 

  2.00 abc 

3 
3 
5 
7 

2.07 ab 
  1.88 bcd 

                2.21 a 

4 
3 
5 
7 

2.02 ab 
2.06 ab 
1.74 cd 

5 
3 
5 
7 

 1.99 abc 
 1.90 bcd 
 1.88 bcd 

ชุดควบคุม                 1.68 d 

  

CV. = 9.25%    LSD0.05 = 0.27 
 
 
/1  คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 


