
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ที่มาของปญหา 
สถาปตยกรรมลานนา เปนรูปแบบสถาปตยกรรมที่แสดงออกถึงความเปนพื้นถ่ินของเรือน

ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซ่ึงมีความงดงามและเอกลักษณที่มีรูปแบบเฉพาะตัว เกิดขึ้น
จากองคประกอบทางสถาปตยกรรมตางๆ เชน ขนาด รูปราง รูปทรง ตลอดจนวัสดุที่เลือกใช 
องคประกอบอยางหนึ่งทางสถาปตยกรรมลานนาที่สามารถแสดงออกถึงความเปนพื้นถ่ินไดเปน
อยางดี คือวัสดุมุงหลังคา ซ่ึงวัสดุมุงหลังคาในงานสถาปตยกรรมลานนานั้น มีอยูมากมายหลาย
ประเภทดวยกัน โดยประกอบไปดวยวัสดุที่ทํามาจากพืช เชน หญาคา ใบตองตึง เปนตน วัสดุมุง
หลังคาที่ทํามาจากไมเรียกวา แปนเกล็ด และวัสดุมุงหลังคาที่ทํามาจากดินเหนียว เรียกวา กระเบื้อง
มุงหลังคาดินขอ แสดงในภาพที่ 1.1 

 
 

ภาพที่ 1.1 อาคารพักอาศัยทีมุ่งดวยกระเบือ้งมุงหลังคาดินขอ 
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กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ ถือวาเปนวัสดุมุงหลังคาที่มีความทนทานมากกวาวัสดุมุงหลังคา
ที่ทํามาจากพืชหรือไม ( แสดงในภาพที่ 1.2) จึงเปนเหตุใหความนิยมในการใชกระเบื้องมุงหลังคา
ดินขอนั้น มีการใชกันมาอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะนอกจากเรื่องความเปนวัสดุที่
ถาวรมากกวาแลว ยังมีอัตราเสี่ยงตอเพลิงไหมนอยกวา และยังใหความสวยงามกับอาคาร ตลอดจน
มีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมอีกดวย 

 

 
 

ภาพที่ 1.2 การติดตั้งวัสดุมุงหลังคาที่ทํามาจากพืช (ธานทั วรุณกูล, 2541) 
 

 อยางไรก็ตามการใชงานกระเบื้องมุงหลังคาดินขอในปจจุบัน จะสามารถพบเห็นได
โดยมากในอาคารที่เกี่ยวของกับศาสนา โรงแรม หรืออาคารพักอาศัย ซ่ึงตองใชคาใชจายสูงมากกวา
อาคารทั่วไปที่ไมไดใชงานกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ ซ่ึงแตกตางจากในอดีต ที่อาคารพักอาศัยของ
บุคคลทั่วไปในทองถ่ิน สามารถเลือกใชงานวัสดุมุงหลังคาดังกลาวไดโดยงาย ทั้งนี้เนื่องมาจาก
สาเหตุหลักเรื่องคาใชจายของวัสดุมุงหลังคาและโครงสรางหลังคา อีกทั้งยังมีความเสี่ยงเรื่องการ
ร่ัวซึมของน้ําฝนและการถูกลมพัดปลิวมากกวาวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น ผูเขียนไดวิจัยและพัฒนา
กระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่มีขนาดใหญขึ้น ทําใหประหยัดคาใชจายในการกอสราง แตยังให
รูปลักษณเหมือนกระเบื้องมุงหลังคาดินขอดั้งเดิม รวมทั้งไดเสนอแนวทางการแกปญหาการรั่วซึม
และปลิวหลุดไวดวยซ่ึงผูเขียนไดนําเสนอไวเปนขั้นตอนไวในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผลที่ไดจะทําให
การเลือกใชงานกระเบื้องมุงหลังคาดินขอขยายวงกวางออกไปจากปจจุบัน และยังเปนการชวย
อนุรักษรูปแบบสถาปตยกรรมลานนาไวไดอีกดวย 
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1.2 เนื้อหาของวิทยานิพนธ 
 ในงานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ประกอบไปดวยรายละเอียด
เนื้อหาดังตอไปนี้ 
 บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ เปนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับกระเบื้องมุง
หลังคาชนิดตางๆ ตลอดจนทฤษฏีตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย ลักษณะทั่วไป
และปญหาตางที่พบของกระเบื้องดินขอและกระเบื้องมุงหลังคาชนิดอื่นๆ ทฤษฏีเกี่ยวกับคานอยาง
งาย และวิธีไฟไนตเอลิเมนต  
 บทที่ 3 วิธีวิจัย เปนการแสดงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีและ
เอกสารที่เกี่ยวของในบทที่ 2  
 บทที่ 4 ผลการวิจัย แสดงผลการวิจัยตามลําดับขั้นตอนในบทที่ 3  
 บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ เปนการสรุปผลการวิจัยและนําเสนอขอเสนอแนะในการ
นําไปพัฒนาตอไป 


