
บทที่ 6  
สรุปผลการทดลอง 

 
 การศึกษาคุณภาพของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองพันธุ ชม. 60 ระหวางการเก็บรักษาในหองเย็น
ของศูนยขยายพันธพืชที่ 7 เชียงใหม ที่อุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 65 เปอรเซ็นต 
ระยะเวลาเก็บรักษา 4 เดือน โดยเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ 4 ชนิด ไดแก ถุงพลาสติกชนิด 
Aluminum foil   ถุงพลาสติกชนิด Metallized film  ถุงพลาสติกชนิด Polypropylene ที่ปดผนึกดวย
ระบบความรอนและถุงพลาสติกสาน(Woven) ปดผนึกดวยเครื่องเย็บปากถุง สรุปผลไดดังนี้ 
 1.  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในถุงพลาสติกชนิด Metallized film ชวยรักษาคา 
Water activity ของเมล็ดพันธุไดดี รองลงมาคือถุงพลาสติกชนิด Aluminum foil ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงกับถุงพลาสติกชนิด Polypropylene สวนการใชถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธถ่ัว
เหลืองทําใหเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองมีคา Aw  สูงที่สุด 

2. ถุงพลาสติกชนิด Aluminum foil   และถุงพลาสติกชนิด Metallized film มีประสิทธิภาพ
ชวยปองกันความชื้นจากภายนอกและชวยรักษาความชื้นของเมล็ดพันธุไดดีกวาถุงพลาสติกชนิด 
Polypropylene และถุงพลาสติกสาน ซ่ึงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุในถุงพลาสติกสานทําใหเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลืองมีความชื้นเมล็ดสูงที่สุดและเพิ่มสูงขึ้นเร็วกวาในภาชนะบรรจุชนิดอื่น เนื่องจาก
ประสิทธิภาพในการปองกันความชื้นของถุงพลาสติกสานต่ําที่สุด 
 3.  ผลการศึกษาความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองภายในภาชนะบรรจุทั้ง 
4 ชนิดนั้น พบวาเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกสานมีความงอกและความแข็งแรง
ของเมล็ดลดลงเร็วกวาและมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองภายในภาชนะ
บรรจุชนิดอื่น ภาชนะบรรจุที่ชวยรักษาความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดไดดีที่ สุดคือ 
ถุงพลาสติกชนิด Metallized film รองลงมาคือ Aluminum foil และถุงพลาสติกชนิด Polypropylene 
ตามลําดับ 
 4.  ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่วัดไดภายในภาชนะบรรจุทั้ง 4 ชนิดขณะเก็บรักษา
เปนเวลา 4 เดือนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดยถุงพลาสติกชนิดMetallized 
film และAluminum มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในถุงสูงที่สุด รองลงมาคือถุงพลาสติก 
Polypropylene สวนถุงพลาสติกสานมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในถุงต่ําที่สุดและคอนขาง
คงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาและแปรเปลี่ยนไปตามสภาพบรรยากาศปกติที่อยูนอกภาชนะ
บรรจุ สําหรับปริมาณกาซออกซิเจนที่วัดไดมีปริมาณลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาและสัมพันธ
กับการเกิดกรดไขมันอิสระในเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ภาชนะบรรจุที่มีประสิทธิภาพปองกันการซึม
ผานของกาซออกซิเจนไดเปนอยางดี คือ ถุงพลาสติกชนิด Metallized film และ Aluminum foil 
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รองลงมาคือถุงพลาสติก Polypropylene  ถุงพลาสติกสานมีปริมาณกาซออกซิเจนในถุงสูงที่สุด 
คอนขางคงที่และแปรเปลี่ยนไปตามบรรยากาศภายนอกภาชนะบรรจุ  ทั้งนี้เนื่องจากถุงพลาสติก
สานไมสามารถปองกันการซึมผานของกาซออกซิเจนจากบรรยากาศภายนอกภาชนะบรรจุได 
 5.  ปริมาณ field fungi และ storage fungi ที่ตรวจพบบนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองที่เก็บรักษา
ภายในภาชนะบรรจุทั้ง 4 ชนิดที่เก็บรักษาเปนเวลานาน 4 เดือนนั้น พบวาเมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษานานขึ้น ปริมาณ field fungi มีปริมาณลดลงสวน storage fungi มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นโดยภาชนะ
บรรจุที่ตรวจพบเชื้อรา field fungi มากที่สุดคือ ถุงพลาสติกสาน รองลงมาคือ ถุงพลาสติกชนิด 
Polypropylene  สวนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกชนิด Metallized film และ 
Aluminum foil ตรวจพบปริมาณ field fungi ต่ําที่สุด  สําหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองไว
ในถุงพลาสติกชนิด Metallized film และ Aluminum foil ตรวจพบเชื้อรา storage fungi ต่ํากวาเมล็ด
พันธุถ่ัวเหลืองที่บรรจุในถุงพลาสติก Polypropylene  และถุงพลาสติกสาน  ซ่ึงเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง
ในถุงพลาสติกสานนั้นตรวจพบเชื้อรา storage fungi สูงที่สุด เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองดังกลาวจึงมี
คุณภาพต่ํากวาในภาชนะบรรจุชนิดอื่น 
 ดังนั้นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองพันธุ ชม. 60 เปนเวลา 4 เดือนไวในถุงพลาสติก
ชนิด Metallized film และ Aluminum foil นั้นสามารถชวยชะลอการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุถ่ัว
เหลืองไดดีกวาการเก็บรักษาในถุงพลาสติกชนิด Polypropylene และถุงพลาสติกสาน  
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