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สรุปผลการทดลอง 
 

การใชฟลมพลาสติกท้ัง 4 ชนิด (LDPE/CPP, LLDPE/CPP, PET/LLDPE และ 
Foil/MPET/LLDPE) และปริมาณคารบอนไดออกไซดตอการเจริญเติบโตและการทําลายของดวง
งวงขาวบนขาวสารพันธุขาวดอกมะลิ 105 ปรากฏผลพอสรุปไดดังนี้ 

กลุมของบรรจุภัณฑ ท่ี อัตราการซึมผานของกาซท่ี ตํ่า  (Foil/MPET/LLDPE และ 
PET/LLDPE) มีผลทําใหระยะเวลาการพัฒนาเปล่ียนรูปรางของระยะไขและระยะหนอนใชเวลา
มากข้ึน และทําใหระยะตัวเต็มวัยตายสูงสุด รองลงมาไดแก กลุมท่ีมีอัตราการซึมผานของกาซสูง 
(LLDPE/CPP และ LDPE/CPP) และชุดทดลองควบคุมท่ีทําใหแมลงตายนอยท่ีสุด ท้ังนี้
เนื่องจากอัตราการซึมผานของกาซมีผลตอปริมาณออกซิเจน และคารบอนไดออกไซดท่ีสะสม
ภายในบรรจุภัณฑ ถาอัตราการซึมผานของกาซตํ่าจะทําใหออกซิเจนลดลงและคารบอนไดออกไซด
เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของแมลง ทําใหดวงงวงขาวตายในระยะเวลาอันส้ัน สงผล
ทําใหความเสียหายของขาวท่ีเกิดจากแมลงลดนอยลง และการใชกาซคารบอนไดออกไซดเขารวม
บรรจุภัณฑท่ีมีอัตราการซึมผานของกาซตํ่า สามารถทําใหดวงงวงขาวตายไดอยางสมบูรณใน
ระยะเวลาเพียง 2 วัน 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และคุณภาพการหุงตมของขาวสาร
ทดลองภายใตการเกบ็รักษาในบรรจุภัณฑท้ัง 4 ชนิด พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑไมมีผลตอความช้ืน
ของขาวขาวดอกมะลิ 105 สวนคาสีนั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยคาสีเหลือง (b*) มีคา
เพิ่มข้ึนในทุกบรรจุภัณฑหลังจากการเก็บรักษา และปริมาณอะไมโลสมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอย
ตามอายุการเก็บรักษา ซ่ึงมีความสัมพันธกับคาความแข็งของขาว (hardness) ท่ีจะมีคาเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว สวนคาความเหนียวของขาวสุก (adhesiveness) มีคาลดลงในทุกชนิดบรรจุภัณฑเชนกัน 
สวนเปอร เซ็นตไขมันมีแนวโนมท่ีจะลดลงในบรรจุภัณฑทุกชนิด  ซ่ึงปริมาณไขมันจะมี
ความสัมพันธกับปริมาณสารหอม (2AP) ซ่ึงบรรจุภัณฑท่ีสามารถปองกันการซึมผานของกาซ
ออกซิเจนไดดี จะชวยชะลอการเส่ือมของไขมัน และสารหอมได  
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ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาคร้ังนี้ถือเปนการทดลองขั้นพื้นฐานเพื่อหาชนิดของฟลมพลาสติกท่ีมีความ
เหมาะสมในการบรรจุขาวถุงเพื่อปองกัน และควบคุมการทําลายของดวงงวงขาว ดังนั้นควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชกาซคารบอนไดออกไซดกอนปดผนึกบรรจุภัณฑกับดวงงวงขาว
ในระยะการเจริญเติบโตอ่ืนๆ และศึกษาคุณภาพขาวสารภายหลังจากการเก็บรักษาดวยกรรม
วิธีการใชกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อเปนขอมูลประกอบในการใชระดับความเขมขนของกาซท่ี
เหมาะสม 
 

 
 
 
 

 


