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ABSTRACT 

 

 The extraction and isolation of the fulvic acid from soil have been a 

challenging task for researchers.  In this research work, fulvic acid has been extracted 

from a low rank coal (leonardite) obtained from Mae Moh Lignite Mine in Lampang 

province, by using alkali extraction with sodium hydroxide solution.  Fulvic acid 

(supernatant) was separated from humic acid precipitate by using solution of HCl and 

HNO3 at pH 1.  The procedure for isolating fulvic acid as precipitates includes pH-

adjustment of the supernatant fulvic acid solution at pH 4 to 8 and concentrations of 

aluminium chloride precipitant from 0.1 M to 0.5 M. The highest percent yield of the 

precipitated fulvic acid was obtained at pH 5 and 0.5 M AlCl3.  It was found that the 

percent yields of fulvic acid adsorbed on DAX-8 resin were lower than that obtained 

from the precipitation procedure.  The fulvic acid samples were identified to confirm 

their compositions by the Fourier-transformed infrared spectroscopy (FTIR) analysis.  
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บทคัดยอ 

 การสกัดและการแยกกรดฟูลวิคจากดินเปนงานท่ีทาทายความสามารถของนักวิจัย ใน
งานวิจัยนี้ ไดสกัดกรดฟูลวิคจากถานหินเกรดตํ่า(ลีโอนารไดต) ท่ีนํามาจากเหมืองลิกไนตแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง โดยใช สารละลายดาง โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) กรดฟูลวิค (สวนบน) ถูกแยก
ออกจากตะกอนกรดฮิวมิค โดยการใชสารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดไนตริกท่ีพีเอช 1 
กระบวนการแยกกรดฟูลวิคดวยการตกตะกอนท่ีมีการปรับพีเอชของสารละลายกรดใหมีพีเอช
ในชวง 4 ถึง 8 และความเขมขนของอะลูมิเนียมคลอไรดท่ี 0.1 ถึง 0.5 โมลาร รอยละผลไดสูงสุด
ของตะกอนกรดฟูลวิคไดจากการตกตะกอนท่ีพีเอช 5 และความเขมขนอะลูมิเนียมคลอไรด 0.5 โม
ลาร จากผลการทดลองพบวารอยละผลไดของกรดฟูลวิคท่ีถูกดูดซับบน DAX-8 เรซินมีคานอยกวา
ท่ีไดจากวิธีการตกตะกอน กรดฟูลวิคตัวอยางถูกวิเคราะหเพื่อยืนยันองคประกอบดวยฟูเรียรทรานส
ฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป (FTIR) 


